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客户简介

在电极片材料及浆料的生产过程中，为了了解各种材质
集流体的导电性能及其差异，应该如何测试？

使用电阻计RM3545搭配4探针测试线RM9010-02和PC应用软件，
通过4探针法测量单层材质集流体         的体积电阻率即可，
该方案同样适用于其它各类导电材料。

客户是一家致力于石墨烯及其相关复合材料的研发生产和销售的高新技术企业，产品包括粉体、
导电浆料等；商业化应用领域已包括锂电池、导电材料、抗静电涂料等，且拥有许多相关专利。 

电极片集流体的导电性能测试

©日置（上海）测量技术有限公司 
application_RM3545_电池_RYF&ZCH_C1_240327

上述内容为2024年03月27日的参数，后续可能会有变更，请以现在的为准。www.hioki.cn               400-920-6010

客户Q&A

该测量方式将被测物看作一个整体进行测试，当被测物为多层材料时，测量结果为整体的电阻率，无法对各层材料进行区分。

RM3545 RM9010-02
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案例衍生

关于集流体
锂电池中集流体的作用是承载正负极活性物质，以及将电流汇集并输出等，实现将化学能转化为电能的过程。因此集流体

的性能对锂离子电池的内阻及循环性能有很大的影响。集流体通常采用铜箔和铝箔。根据二者的特性，铜箔在较高电位（正

极）时易被氧化，主要用于负极。铝箔在低电位（负极）时易发生腐蚀以及易和锂发生合金化反应，消耗掉锂离子，故主要用

于正极。目前集流体中铜箔的普遍厚度通常为6~12μm，而铝箔的普遍厚度通常为10~ 16μm。

更多与浆料及电极片的品质管理相关测试方案
浆料生产与搅拌⸺使用IM3536搭配SA9001和SA9002以及浆料分析系统进行浆料的阻抗分析

生产高度均匀的电极片可确保电芯品质的稳定性 。电极电阻测试系统

RM2610通过将电极片敷料层电阻、敷料层与集流体的接触电阻数值化，对辊

压干燥后的电极片进行抽样检测，确认生产品质的偏差。

电极片涂布、干燥、辊压后⸺电极电阻测试系统RM2610测试LIB电极片敷料层与集流体之间的界面电阻

浆料分析系统可从电子传导性的视角来推测浆料的混合状态。通过分析浆料

的“构建程度”和“均匀性”来判断浆料的质量。浆料分析系统可输出能够对浆

料的导电特性做出相对评价的DCR、Rratio、Uniformity这三种定量指标。

©日置（上海）测量技术有限公司 
application_RM3545_电池_RYF&ZCH_C1_240327

上述内容为2024年03月27日的参数，后续可能会有变更，请以现在的为准。www.hioki.cn               400-920-6010 

搅拌

涂布·干燥·辊压


